
 

Dichtheitsprüfung: 
 

 

( DT ) EN 13184 Dichtheitsprüfung - 

Druckänderungsverfahren 
   

 EN 13185 Dichtheitsprüfung - Prüfgasverfahren 

   

Durchstrahlungsprüfung:   

( RT ) EN 444 Grundlagen für die Durchstrahlungs-

prüfung metallischer Werkstoffe mit 

Röntgen und Gammastrahlen 
   

 DIN EN 1435 Prüfung von Schweiß-verbindungen; 

Durchstrahlungsprüfung von Schmelz-

schweißverbindungen 
   

 DIN 54111-1 Prüfung metallischer Werkstoffe mit 

Röntgen- und Gammastrahlen; 

Aufnahme von Durchstrah-

lungsbildern von Gußstücken 

   

Farbeindringprüfung:   

( FE ) DIN EN 1371-1 Farbeindringprüfung - Teil 1: 

Allgemeine Grundlagen 

   

Härteprüfung:   

 EN ISO 6506 Härteprüfung nach Brinell Methode 

   

 EN ISO 6507 

DIN 50133 

Härteprüfung nach Vickers Methode 

   

 EN ISO 6508 Härteprüfung nach Rockwell Methode 

   

   

   

   

   

DE_25/v04 
  

Prüfverfahren 
DIN-  EN-  ISO-   STANDARD 

1 


