
 

Innenkristallische-

korrosionsprüfung: 

  

( IK – Test ) EN ISO 3651-2 
ehem. DIN 50914 

SEP 1877 

Prüfung auf Beständigkeit gegen 

Innenkristalische-Korrosion 

   

 EN ISO 3651-1 
ehem. DIN 50921 

Huey-Test 

   

 DIN EN 10229 HIC-Test 

   

Kerbschlagbiegeversuch:   

( KBZ ) DIN EN 10045-1 Kerbschlagbiegeversuch :  

Methode nach Charpy 

   

Magnetpulverprüfung:   

( MT ) EN ISO 9934-1 Magnetpulverprüfung - Teil 1: Allgemeine 

Grundlagen 
   

 DIN EN 10228-1 

 

Magnetpulverprüfung von 

Schmiedestücken aus Stahl 

   

 DIN EN 10246-12 Magnetpulverprüfung nahtl. und geschw. 

Rohre gegen Oberflächenfehler 
   

 DIN EN 10246-18 Magnetpulverprüfung nahtl. und geschw. 

Rohre gegen Dopplungen 

   

Sichtprüfung:   

( VT ) DIN EN 13018 Sichtprüfung - Allgemeine Grundlagen 
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